CENTRO SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

CERAMICO

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PER L'INDUSTRIA CERAMICA

SEDE
Via Martelli, 26 - 40138 Bologna Bologna, 17/01/06
Tel. 051 534015 - Fax. 051 530085
CERTIL.CER. Rapporto di prova N° 2017/06
LABORATORIO DI ZONA _
Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo su piastrelle di ceramica secondo

Tel. 0536 802154 EN 14411 (ISO 13006)
Part. IVA 0094778-0375 20

Richiesto da: FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 — 41042 FIORANO (MO)

In data: 20/12/05 '
Per il prodotto:  F12strelle di ceramica non smaltate 45 x 45 x 0,9 cm contrassegnate “Marchio Floor Gres —
P  CHROMTECH 1.0 - COOL 2.0 45x45".

UNI EN ISO 10545-4 - Determinazione della resistenza a flessione e dello sforzo di rottura
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| risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcugadpsgdgsabigs reZ33 del campionamento
Sy, EeTe o d rapporto di prova é
a nostra autorizzazione scritta. Il presente

autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale & nece¥sam
rapporto di prova & costituito da 1 pagina compresa questa copertina.
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